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2.4.3 Reálný krystal 
 

Př. 1: Najdi na obrázku znázornění jednotlivých bodových poruch krystalové mřížky. 
Která z poruch není ani na jednom z obrázků? Nakresli znázornění této poruchy. 

a)   b)  

c)    d)  

Př. 2: Zkus vysvětli, jak souvisí vnitřní skladba krystalu grafitu s tím, že jej používáme 
jako tuhu v tužce. 


